Bruk av biokull 1 forurensede masser
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Prinsippet for in-situ tilsetning a\l/ sorbent
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Prinsipp av aktiv tildekking ‘
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Kjemiske resultater: Fluks til vann

Flux PAH-14 (% of REF)
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Biologiske resultater: bioakkumulering og biodiversitet
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AC+clay best

Treatment Benthic Quality Index
2007 2008 2009

Reference 8.9 104 |94
05 |@7) |08

Sand 8.0 8.6
- O.1)

AC-only 100 |28
03) |G

AC+clay 2.8 2.5
(3.2) | (2.5

AC+sand 8.9 50
0.9 |@3)

good

moderate

poor
bad







Tynn tildekking | Grenlandfjor

Sediment innholder dioksiner, opptil 9
ng/g TEQ

Forurensning pa 53 km?2
Tynn tildekking eneste lgsning

Bruk av biprodukter fra
mineralindustrien og testing av AC
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Ormefjord: 30 m dybde, 100 m x 100 m
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